PROVINCIA
DI BRESCIA

Planimetria travi 1:100

Planimetria strutture impalcati e

cordoll 1:100

S.P. N. 88 "Ceto

Cimbergo Paspardo”

Manutenzione straordinaria del ponte al km 3+622 in comune di Ceto
Codice ponte: BSSP088_ P003

CUP: H27H20001600002

Livello progetto: Esecutivo

Stazione Appaltante:

PROVINC

A DI BRESCIA

AREA DEL TERRITORIO

SETTORE DELLE &

'RADE E DEI TRASPORTI

TAV.

RILO6

RILIEVO DEL MANUFATTO
Piano di Indagine - ldentificazione zone e prove

data: OTTOBRE 2021 Rev. 00

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:

GUIDO BOTTANELLI - Ingegnere
Via Bernardolo, 19

25040 Malonno ( BS)

T. 347-8957508

e-mail: guido.bottanelli@libero.it

GELM| MICHELE - Geometlra

Via Marconi n. 59

25048 Edolo ( BS)

T. 0364/71216

e-mail: info@gmstudiodiprogettazione.ir

M

E D C
—b —b —b
590
B T e
N° 5 Travi in
C.A.P. tipo T1
RDB 1988
Q M)
3 o d H HIK M b
N N
N® 3 Travi in
Calcestruzzg
Storiche
d g
AT A ?‘_9 E
-+ Pistola Windsor
nr. 2 battute
—+ Prove sclerometriche
N° 2 battlite 20 prove
- Misura cdpriferro
40NA DILAVAMENTO
+ Prova Cafbonatazione N
cls [\ ]
<+ Misura pdtenziale AN
corrosiong armatura AN
R
Pistola Windsor —\ H\ = N ——— 1 ]
nr. 2 battute / 0171 JIT1 T 1T 594
Prove sclerometriche
N° 2 battute 20 prove =28
Prova Carbonatazione ‘
cls [ 582
Verifica spessore S
copriferro F
Misura potenziale Tt " b e

corrosione armatura

M

—
E D
—b —
I
NI
AR
1 1]
Ny
1]
1]
NI
IIII III:
8 NN T T T T T
[ (AR
1 1]
1]
WIIHI: iy e
[T 1 1] II
RN EER || II
IR N II
LT B |
L NI N Il I
| A [ F=AF=7
il
11 N . |
| L ErE | L
Cordolo in I Solaio di Soldjio di I
Calcestruzzo Iimpolcoto sp. II impalcato
gettato in ||4+20 cm || collgborante |
opera II HEIREA | sp. Mariabile I
{ W I= I= I: I :: I
BRI T | |
BT ) |
— Pistola Windsor II II || = T F::
nr. 2 battute I | I I I I | | I
— Prove sclerometriche | | | | | I I I I
N® 2 battute 20 prove I I | I
TR N |
— Prova durezza I I I I II ~ L.
superficale armature || I I I | | sl [
Brinell |||I|I|I I :l |
(fH
TR |
i SR
TRIRE ——===
— Pistola Windsor I L] 1]
nr. 2 battute I | I I I
— Prove sclerometriche | | |I |I |I
N* 2 battute 20 prove II II I
— Prova durezza H i
superficale armature ﬁI ﬁI _____ B
Brinell
X
TF
s e
E D

Santella

Carotaggio per
definizione
stratigrafia
impalcato e
sottofondo
stradale

Carotaggio per
definizione
stratigrafia
impalcato e
sottofondo
stradale

Cordolo in
Calcestruzzo
gettato in
opera porzione
storica

Carotaggio per
definizione
stratigrafia
impalcato e
sottofondo
stradale




