CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE
CON MATERIALE FIBRO-RINFORZATO
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A) Muratura gia consolidata con iniezioni

C) Rete in fibra di vetro e corda in fibra di
vetro @8 mm aperta a ventaglio (n°4/6
fiocchi/mq) preimpregnate con resina

epossidica bicomponente

D D) Secondo strato di malta

Y = E) Intonaco di finitura

PARTICOLARE TIPO COLLEGAMENTO NUOVO
SOLAIO LIGNEO ALLA MURATURA ESISTENTE

Scala 1:10

Cappa in cls alleggerito

R.e. @8/20x20cm

Assito sp. 2,5cm

>2/3 spessore

MURATURA PARALLELA ALL'ORDITURA DEL SOLAIO
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Trave 14x18 cm

100

@10/100 L= var.

barre inghisate con resina epossidica

2.5

18 eBs

L i B B) Malta per la regolarizzazione delle superfici

MATERIALI
1 - Malte per rinforzo: malta a base di sola calce idraulica naturale
compatibile con quelle esistenti, a basso modulo elastico ed alta
resistenza
2 - rete GFRP: rete a maglia 66x66 mm in fibra di vetro A.R. alcali
resistente, pre-apprettata;
3 - connessioni GFRP : corda in fibra di vetro A.R. alcali resistente ad
alta resistenza.

‘ Assito sp. 2,5 cm

FASI DI INTERVENTO

1 - Preparazione della parete:
- asportazione dell'intonaco da entrambi i lati;
- ricostruzione della muratura eventualmente danneggiate o decoese;
- pulitura della muratura tramite spazzole, aria compressa o sabbiatura;

2 - applicazione del rinforzo:
- lavaggio e bagnatura della superficie a saturazione, applicando un
primo strato di rinzaffo;

- applicazione della rete in GRFP sul paramento murario;
- esecuzione dei fori passanti con trapano a rotazione a quinconce, e
pulizia del foro con getto di aria a pressione ;

- inserimento del connettore a fiocco in GFRP (4-6 /mq) preimpregnato
con resina epossidica;

- apertura a ventaglio di una parte di fibra di vetro ed applicazione di
uno strato di resina epossidica facendo ben aderire con la superficie
della rete;

- applicazione del secondo strato di malta.

>2/3 spessore

Cappa in cls alleggerito

R.e. @8/20x20cm

MURATURA PERPENDICOLARE ALL'ORDITURA DEL SOLAIO

+ var.
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‘ Trave 14x18 cm

Trave lignea fissata con

ancorante chimico tipo
Hilti HIT RE 500 V4 o
equivalente e barra
filettata M12 8.8 con

passo 50 cm e profondita

di posa 215 cm
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10/100 L= var.

barre inghisate con resina epossidica

Pioli realizzati con barra @10 L= 21 cm
profondita di infissione 80 mm
ancorate con resina epossidica con passo 20 cm

DURANTE | SOPRALLUOGHI EFFETTUATI NON E STATO POSSIBILE ACCERTARE LA
GEOMETRIA NE LE CONDIZIONI DELLA COPERTURA LIGNEA LOCALIZZATA SOPRA LE

AULE. DURANTE | LAVORI SARA NECESSARIO APPURARE LO STATO DI FATTO DELLA
COPERTURA LIGNEA E DIMENSIONARE GLI INTERVENTI IN MODO ADEGUATO.
DI SEGUITO S| RIPORTANO ALCUNE TIPOLOGIE DI RINFORZO PURAMENTE INDICATIVE.

RINFORZO TIPO COLLEGAMENTO
PUNTONI-MONACO

Scala 1:20
Vite con Vite con
rondella rondella

Piatto sagomato
in acciaio fissato
con viti

RINFORZO TIPO SAETTA-MONACO
INTEGRAZIONE FASCIATURA OVE MANCANTE

Scala 1:20
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Bulloni

con tirafondi

Controllo ed eventuale
revisione delle
connessioni esistenti
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i// Integrazione giunzione esistente

Piatto sagomato

| di contatto
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RINFORZO TIPO GIUNZIONE TIRANTE

RINFORZO TIPO COLLEGAMENTO

PUNTONE-SAETTA
Scala 1:20

Vite con
rondella

Controllo ed eventuale
revisione delle
connessioni esistenti

RINFORZO TIPO TRAVE
Scala 1:10

Piatto in acciaio
fissato con bulloni

RINFORZO TIPO NODO PUNTONE-CATENA

Scala 1:20
|

Tirafondi con
rondella

Trave esistente

Controllo geometria nodo
puntone-catena eventuale
integrazione con tallone ligneo

Viti tutto filetto

Tallone ligneo

Tirafondi
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| Inserimento di tampone
ligneo collegato con

CAPRIATA
Scala 1:20
Controllo ed eventuale revisione
VISTA LATERALE delle piastre e delle connessioni
esistenti
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Fasciatura con piatto sagomato in acciaio,
fissaggio con viti @6 mm - interporre
materiale isolante per evitare contatto con
elementi in acciaio esistenti

tirafondi

NUOVO SOLAIO IN LEGNO MASSICCIO CON SOLETTA
COLLABORANTE IN CLS ALLEGGERITO i=70cm
Scala 1:10

PARTICOLARE TIPO INTONACO
ARMATO FASCE SOPRA E SOTTO
FINESTRA E PORTE

Scala 1:50

FASI ESECUTIVE

DELL'INTERVENTO SCUCI-CUCI

PARTICOLARE TIPO ANELLO DI COLLEGAMENTO
SOLAIO LIGNEO ESISTENTE ALLA MURATURA

ESISTENTE
Scala 1:10

Solettain c.a. sp. 14 cm

Assito sp. 3 cm

\ esistente

esistente \

-~

var.

-~

\ Trave 12x12 cm
esistente

Barra filettata M12

8.8 fissata con resina

epossidica, profondita di

posa 215 cm ad ogni
travetto
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UNITA STRUTTURALE 2

| |
| |
| |
| | |
R.e. 98/20x20cm FINESTRE PORTE PORTE | | j
| cappa collaborante 5 cm PERIMETRALI PERIMETRALI INTERNE | o
e in cls alleggerito i _ o e ‘ |
T} - ; | |
— —— —— —— e — | |
o) % | | |
N _ | | |
® assito sp. 2,5 cm Intonaco Intonaco Intonaco | | ‘
armato armato armato \ \ \
Jr trave 14x18 cm interno interno superiore } } } m [ ‘
superiore superiore Lo i i J =" N || I | T
‘ ‘ 1) individuazione del punto di 2) pulizia dell'area di intervento <
f 70 4 discontinuita %
@ g
Al i
|
|
‘
)09 Murature in pietra disordinata ‘ @3
Tramezze in laterizio forato esistenti | N\
Iniezioni | m
Intonaco armato e -
| Ricostruzione tramite scuci-cuci Intonaco 3) rimozione degli elementi 4) ripristino della parete
Nuovo solaio legno-cls alleggerito armato ! ‘ !
| Rifacimento assito e sostituzione travetti !nterpo
ammalorati con travetti di geometria similare inferiore
----- Realizzazione di giunto sismico _ A A A A
Demolizione NB. il rinforzo con intonaco armato nei sopra finestra, sotto finestra e sopra
£=""1 Anello di collegamento solaio ligneo Bo“a ;/a prolgngato Iateralrrer_lt.e ptetr z;!mer}:o 5dO I(:m oItret il bordo dell'infisso.
esistente alla muratura alla lavorazione sono esclusi i sotto finestra del piano terra.
Scala 1:50 Scala 1:50
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Profilo ad L 100x8 fissato

con ancorante chimico
tipo Hilti HIT RE 500 V4 o

equivalente e barra

filettata M12 8.8 con
passo 45 cm e profondita
di posa 215 cm su tutto il
perimetro del solaio

PIANTA SOTTOTETTO

Scala 1:50

FASI ESECUTIVE DELLE INIEZIONI

1) Sigillatura profonda dei giunti e
delle lesioni presenti

2) Esecuzione di fori tramite
trapano a sola rotazione
con profondita tra i 2/3 e i
3/4 dello spessore murario

iniezione a bassa
pressione

preiniezione di acqua
al fine di saturare la
massa muraria

3) Posizionemento cannule fissate 4) iniezioni a bassa pressione

con leganti a presa rapida e
preiniezione di acqua al fine di
saturare la massa muraria
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Sistema di iniezione corretto:
dimensione fori 15-25mm, interasse
stabilito in relazione al degrado della
muratura e dalla sua capacita di
assorbimento

PIANTA COPERTURA

Scala 1:50

FASI DI INTERVENTO

1- Preparazione della parete:

- asportazione dell'intonaco lato interno, per verificare le condizioni della muratura;

- pulitura della muratura tramite spazzole, aria compressa o sabbiatura;

- stilatura giunti e sigillatura delle fessure su entrambe le facce della muratura, per evitare la fuoriuscita della
miscela durante I'operazione di iniezione.

2- Perforazione e preparazione delle cannule:

esecuzione e distribuzione dei fori: eseguiti generalmente con trapano a sola rotazione nei giunti di malta

presenti nel muro con diametro dai 10 ai 30 mm a seconda del tipo di miscela impiegata, con profondita variabile
tra i 2/3 e i 3/4 dello spessore murario (mai inferiore ai 15 cm). Le perforazioni dovranno essere eseguite con
leggera pendenza (circa 10%) a scendere verso l'interno, ad una distanza massima di circa 50 cm in ragione della
consistenza del muro e del quadro fessurativo.

Le iniezioni saranno effettuate su una sola faccia; in presenza di muri con spessore maggiori di 60 cm le iniezioni
saranno effettuate su entrambe le facce.

Le cannule d'adduzione saranno di materiale plastico, alluminio o rame con diametro 15-20 mm, e verranno
introdotte nei fori (ad una profondita sempre superiore a 15-20 cm) e fissate in superficie con leganti a presa
rapida per evitare la loro espulsione e la fuoriuscita della miscela di iniezione. Le cannule dovranno sporgere di
minimo 10 cm verso l'esterno, in modo di garantire sovra pressione al termine dell'operazione e la loro chiusura
durante il processo di iniezione.

3-Lavaggio e imbibizione della parete:

lavaggio interno della parete 24 ore prima dell'iniezione, attraverso limmissione d'acqua attraverso le stesse
cannule, al fine di pulire i

percorsi della miscela consolidante e di saturare la massa muraria, limitandone le caratteristiche di assorbimento.

4- Esecuzione dell'iniezione:
Le modalita d'iniezione dipendono dal tipo di miscela e dalle condizioni del muro originario, e potranno essere:
- iniezione a pressione: eseguite su murature che seppur danneggiate riescono a contenere la spinta del
getto di iniezione, che avviene dall'alto verso il basso e dall'esterno verso l'interno, per evitare squilibri della
struttura. La pressione di iniezione deve essere compresa tra i 0,07 e i 0,15 MPa, controllata da un
manometro posto all'uscita dell'ugello.
- iniezione per gravita: destinate a murature gravemente lesionate, realizzate mediante colo della miscela
tramite imbuti o siringhe, con un'inclinazione dei fori di 45° per facilitare I'ingresso della miscela.
preiniezione di acqua al fine di saturare la massa muraria

MATERIALI
1 - Malte per stuccatura e sigillatura giunti: malte compatibili con quelle esistenti, o stucchi speciali o adesivi
strutturali.

2 - Miscele di iniezione inorganiche: composte da una miscela di sola calce idraulica ed acqua in rapporto variabile
tra0,8e1,2.

con aggiunta di additivi fluidificanti ed agenti espansivi anti ritiro al fine di controllare anche di eventuali fenomeni
naturali di ritiro

di assestamento in fase plastica e di ritiro igrometrico.
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PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

ELEMENTI IN C.A.

CALCESTRUZZO ALLEGGERITO PER SOLAI

- CLASSE DI RESISTENZA: CL30/33 (Rck30)
- CLASSE DI MASSA VOLUMICA: D1.7 (UNI EN 206)

- CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2

- CLASSE DI CONSISTENZA: S4

- Dmax AGGREGATO: 25 mm

- CEMENTO: Conforme alla norma UNI EN 197-1:2011
ACCIAIO DA C.A.

- CLASSE DI RESISTENZA: B450C

- COPRIFERRO: 30mm

MURATURA IN BLOCCHI LATERIZI

- MATTONE PIENO: CATEGORIA |

RESISTENZA CARATTERISTICA flok IN DIREZIONE VERTICALE > 10 N/mmg

Per interventi di scuci-cuci e previsto I'utilizzo di malta a base di calce idraulica naturale
NHL5, priva di cemento, a basso contenuto di sali idrosolubile, conformi alla UNI EN
459-1, compatibili con le malte esistenti.

- MALTA:

MISCELE PER INIEZIONI

Miscela da iniezioni a base di calce idraulica naturale, priva di cemento e compatibile con le
malte esistenti.

- CLASSE DELLA CALCE:

- RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg:

NHL3,5 (SECONDO UNI EN 459-1)
> 3,5 MPa (EN 1015-11)

LEGNO

- TRAVI IN LEGNO MASSICCIO: C24
- ASSITO IN LEGNO MASSICCIO IN ABETE: C24
ACCIAIO DA CARPENTERIA
PROFILI ZINCATI A CALDO
- CLASSE DI RESISTENZA: S275JR
BULLONI - DADI - ROSETTE - VITI
Conformi al par. 11.3.4.6.1 del D.M. 17/01/2018
Classe diresistenza: 8.8
Fori per bulloni standard
@ bullone | M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
@ foro 11 13 15 17 19 21 23,5 25,5 28,5 31,5
SALDATURE ANGOLARI TIPICHE
Se non diversamente specificato, tutte le saldature si intendono continue e 712
a completa penetrazione, secondo le prescrizioni riportate al par. 11.3.4.5
delle NTC2018. 4
N |
Se non diversamente specificato, le saldature a cordone d'angolo si T‘i% =
intendono continue con altezza di gola g = 0,7 x t2 (vedi figura). L tst2 |
SPECIFICHE DI ESECUZIONE STRUTTURA METALLICA
- CLASSE DI ESECUZIONE (UNI EN 1090-2): EXC2

- SPESSORE MINIMO ZINCATURA [zm] (UNI EN ISO 1944-1): 90

PRODOTTI A BASE EPOSSIDICA

Resina epossidica tixotropica bicomponente tipo HILTI HIT-RE 500 V4 o equivalente, per inghisaggi
su strutture in c.a.

NOTE

- LE QUOTE DEL PRESENTE ELABORATO DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'IMPRESA.
- Ogni variazione o difformita riscontrate devono essere comunicate immediatamente alla D.L.
- L'impresa e tenuta a verificare la corrispondenza tra i presenti elaborati e quelli forniti degli
impiantisti prima di iniziare i lavori.

- Sovrapposizione minima delle barre di armatura 60 diametri ove non specificato.

- I'impresa deve avvisare la D.L. almeno 2 giorni prima dell'inizio di ogni getto.

PRESCRIZIONI SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER | MATERIALI AD USO
STRUTTURALE

CALCESTRUZZO:

Contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso
del prodotto, infeso come somma delle tre frazioni, ai sensi del §2.5.2 D.M. 23 giugno 2022.
L'Appaltatore dovra fornire una delle certificazioni indicate nella relazione CAM.

ACCIAIO:
Ai sensi del §2.5.4 D.M. 23 giugno 2022, il contenuto minimo di materia recuperata, ovvero riciclata,
ovvero di sottoprodotti, infeso come somma delle tre frazioni, dovrd essere come di seguito
specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%.

- acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
L'Appaltatore dovrd fornire una delle certificazioni indicate nella relazione CAM.

LATERIZI:

Ai sensi del §2.5.5 D.M. 23 giugno 2022, i laterizi usati per muratura e solai dovranno avere un
contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti (sul secco) di almeno il
15% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano solo materia riciclata ovvero recuperataq,
la percentuale e di almeno il 10% sul peso del prodotto.

L'Appaltatore dovrd fornire una delle certificazioni indicate nella relazione CAM.

PRODOTTI A BASE DI LEGNO:

Ai sensi del §2.5.6 D.M. 23 giugno 2022, i prodotti in legno usati dovranno provenire da foreste
gestite in maniera sostenibile se costituiti da materie prime vergini, o rispettare le percentuali di
riciclato se costituiti prevalentemente da materie prime seconde. L'Appaltatore dovra fornire una
delle certificazioni indicate nella relazione CAM.

KEY PLAN
Scala 1:1000

us2 us3
2 L
Us1 a
— Finanziato £ . l ) ]
**“* dall'Unione europea . %ﬂmﬁm@ Aol Frrsiome .l H&Hiﬁ!gmam

DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Provincia di Mantova

COMUNE DI ROVERBELLA

Via Solferino e San Martino,1

OGGETTO
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA - INVESTIMENTO 3.3
"PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA",
FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION - EU
PROGETTO ESECUTIVO PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UBICATA
IN VIA TRENTO E TRIESTE N.2 NEL COMUNE DI ROVERBELLA (MN)

N°ELABORATO | ELABORATO

T01.1 | UNITA STRUTTURALE n°1 - PIANTE ED INTERVENTI

COMMITTENTE
COMUNE DI ROVERBELLA
Via Solferino e San Martino 1

PROGETTISTA
ING. SIMONE QUAGLIA
Strutture & Progetti Ingegneria

SCALA varie CODIFICA: PE_021-23_T01.1
REV | DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO
0 | 16/06/2023 | Prima emissione AG. S.Q.
0 | 28/07/2023 | Seconda emissione - aggiornamento per verifica AG. S.Q.

Via Monte Baldo,10 c/o Airport Center - Edificio 2
37069 Villafranca di Verona (VR)
T. (+39) 045 861 9343  F. (+39) 045 861 8392
mail info@struttureprogetti.it
web www.struttureprogetti.it

STRUTTURE

&EPROGETTI
INGEGNERIA

SPi

Ao

E VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL PROGETTISTA. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE



AutoCAD SHX Text
μm] (UNI EN ISO 1944-1):   90


	Fogli e viste
	T02-US1 pdf


